
现在国家对纺织品的抽检越来越严格，做羽绒和服装的工厂企业每年都需要寄出产品检测，

在众多的检测机构中，质检天下无疑是众多大牌企业首选的第三方检测平台这里提供一站式

的检测验货服务，能快速为客户出具各类纺织品包括面料、成衣、其他家纺类产品的检测报

告。报告权威认可，支持扫码验真伪。

羽绒执行标准和检测项目包括：

GB/T14272-2011：产品使用说明、纤维含量、甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、

色牢度（面料—耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐皂洗、耐光：里料一耐水、耐干摩擦、耐皂

冼）、纰裂、儿童上衣拉带安全规格、童装绳索和拉带安全要求、婴幼儿服装的衣带缝纫强

力、婴幼儿服装的钮扣等不可拆卸附件拉力、防钻绒性、羽绒填充物（充绒量、种类鉴定、

羽绒成分、鸭毛（绒）含量、蓬松度、耗氧量、清洁度、水分率、残脂率、气味、微生物）、

外观质量。

机构检测一件羽绒服步骤：

1、将羽绒服拆解，把羽绒服中的羽绒填充物全部取出，作为样品。

2、将所抽样品放入混样处，先用手将毛绒拌匀，并逐层铺平。铺的面积，直径不小于 50cm，

然后分为四份，取其对角两份。

3、在将样品进行匀样和缩样之后，称取四份约 4g 的样品。

4、GB/T 17685-2016 中将羽绒种类分为鹅绒、鸭绒、鹅毛、鸭毛。样品标称鹅毛(绒)的应进

行鹅、鸭毛绒种类鉴定，而标称鸭毛(绒)的，无需进行种类鉴定。标称绒子含量<80%的鹅毛

绒需要分别进行毛绒种类鉴定。绒子含量≥80%的鹅绒仅需进行绒种类鉴定。在鹅毛绒分离

的过程中，通过显微镜将样品分离为鹅绒、鸭绒、不可区分绒、鹅毛、鸭毛和不可区分毛 6
类。

5、含绒量的检测最为耗时，检测人员需要把样品中的绒子、绒丝、毛片、羽丝和杂质等分

别拣出。

6、对所拣出的绒子、绒丝、毛片、羽丝和杂质等分别进行称重，并计算各自所占的百分比。

检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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